
Filtertiegel
Filtertiegel

Zur Aufnahme von Filterplatten, Material: Bolosilikatglas
3.3

Inhalt (ml) Für Filterplatte Ø (mm) Porosität VPE (Stück) Art.-Nr.

8 20 2 1 7 1852 20

8 20 3 1 7 1853 20

8 20 4 1 7 1854 20

15 23 1 1 7 1851 23

15 23 2 1 7 1852 23

15 23 3 1 7 1853 23

15 23 4 1 7 1854 23

30 30 1 1 7 1851 30

30 30 2 1 7 1852 30

30 30 3 1 7 1853 30

30 30 4 1 7 1854 30

50 40 1 1 7 1851 40

50 40 2 1 7 1852 40

50 40 3 1 7 1853 40

50 40 4 1 7 1854 40
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